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Vorwort

Diese Empfehlung wurde von der Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE fur Korrosionsfragen (AfK) ausgear-
beitet. In der AfK arbeiten auBer Mitgliedern des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V. und des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) auch Vertreter der Deutschen Bahn, der
Deutschen Telekom, des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der Vereinigung Deutscher
Elektrizitatswerke (VDEW), des Mineraldlwirtschaftsverbandes (MWV) sowie des Wirtschaftsverbandes
Erdél und Gas (WEG) mit.

Sie befasst sich mit der Beeinflussung erdverlegter metallischer Objekte durch Streustrome aus Gleich-
stromanlagen. Dabei gibt sie Hinweise Uber die Grundlagen, Kriterien und messtechnische Beurteilung
der Streustrombeeinflussung und beschreibt MaRnahmen zur Verhinderung schadlicher Beeinflussung
von erdverlegten metallischen Objekten. Dabei wird ausschlieRlich das Thema AuRenkorrosion betrach-
tet. Das Thema Innenkorrosion im Zusammenhang mit der Beeinflussung erdverlegter metallischer Ob-
jekte durch Streustrome aus Gleichstromanlagen ist nicht Thema dieser Empfehlung.

Ebenfalls nicht Thema dieser Empfehlung ist die Beeinflussung erdverlegter metallischer Objekte durch
Streustréme aus Wechselstromanlagen.

Fir die Uberarbeitung dieser Empfehlung waren die folgenden Uberlegungen ausschlaggebend:

e Seit der Ablésung von DIN VDE 0150 durch DIN EN 50162 existieren neue Beeinflussungskriterien.
Diese werden in dieser Empfehlung praxisgerecht dargestellt.

e Die von der Technischen Akademie in Wuppertal in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entwi-
ckelten Mess- und Beurteilungsmethoden hinsichtlich des Nachweises einer unzuldssigen Beeinflus-
sung durch zeitlich veranderliche Streustrome sind in dieser Empfehlung mit eingeflossen.

e Durch die gleichzeitige Uberarbeitung von DIN EN 50122-2 konnte sichergestellt werden, dass zu-
mindest in Deutschland im Falle der Streustrombeeinflussung durch zeitlich veranderliche Streustré-
me sowohl die Bahnbetreiber als auch die Rohrleitungs- und Tankanlagenbetreiber dieselben Mess-
und Beurteilungsmethoden bei der Beurteilung einer mdéglichen Beeinflussung anwenden.

e Die Grundlagen der Beeinflussung werden ausfiihrlich dargestellt und die Schwierigkeiten beim
messtechnischen Nachweis einer mdglichen unzuldssigen Beeinflussung umfassend beschrieben.

e Die friher in der AfK-Empfehlung Nr. 9 beschriebenen Spannungstrichterberechnungen von Anoden-
anlagen werden nun in dieser Empfehlung dargestellt.

o Es werden MalRnahmen zur Verhinderung schadlicher Beeinflussung von erdverlegten metallischen
Objekten durch Streustréme aus Gleichstromanlagen beschrieben.

07



08

Diese AfK-Empfehlung erscheint textgleich mit DVGW-Arbeitsblatt GW 21.

Anderungen

Gegeniiber der AfK-Empfehlung Nr. 2:2009-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Redaktionelle Uberarbeitung

b) Notwendige Anpassung zur textgleichen Herausgabe der AfK-Empfehlung Nr. 2 und DVGW-
Regelwerk
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