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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser

fach, der seit mehr als 150 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und 

Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser 

anstößt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz. 
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Vorwort 

Diese Prüfgrundlage wurde vom Projektkreis „Hilfsstoffe“ im Technischen Komitee „Bauteile und Hilfsstoffe 
– Gas“ erarbeitet. Sie dient dazu, die Anforderungen an Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Mem-
branen von Bauteilen, die in der Gasinstallation eingesetzt werden, umfassend darzustellen. Die produkt-
bezogenen DVGW-Regeln beziehen sich für den jeweiligen Anwendungsfall auf diese Prüfgrundlage, um 
die relevanten Zusatzanforderungen individuell festzulegen. 

Die Entwicklung der DVGW-Prüfgrundlage G 5406 wurde vom DVGW-Forschungsvorhaben G 3/01/05 
„Langzeitverhalten von Elastomeren“ begleitet. 

Eine Zertifizierung allein nach dieser Prüfgrundlage ist nicht möglich. 

Durch die Aufnahme der Werkstoff-Identifikation ist eine dauerhafte gleichwertige Werkstoffzusammenset-
zung gesichert und überprüfbar. 

Diese Prüfgrundlage ersetzt die vorläufige DVGW-Prüfgrundlage VP 406. 

Änderungen 

Gegenüber der vorläufigen DVGW-Prüfgrundlage VP 406:2004-12 wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: 

a) Überführung in eine Prüfgrundlage 

b) Prüfung zur Ermittlung des Kälteverhaltens aufgenommen (5.4) 

c) Anforderungen und Prüfungen zur Ermittlung des Langzeitverhaltens komplett überarbeitet (6.1) 

d) Lösungsmittel-Extraktion überarbeitet (7.1) 

e) Anforderungen an Wiederholungsprüfungen hinzugefügt (7.4) 

f) Anhang A hinzugefügt 

Frühere Ausgaben 

DVGW VP 406:2004-12 
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